
Формирование объемных изображений на полиметилметакрилате под воздействием … 

Политехнический молодежный журнал. 2019. № 05 1 

УДК 621.9.044 DOI: 10.18698/2541-8009-2019-05-477 

ФОРМИРОВАНИЕ ОБЪЕМНЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ  
НА ПОЛИМЕТИЛМЕТАКРИЛАТЕ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ  
ИЗЛУЧЕНИЯ ВОЛОКОННОГО ЛАЗЕРА 

Д.В. Вагин 
 
Е.В. Семенов 

dmitryvagin@mail.ru  
SPIN-код: 4863-5126 
gveneis@yandex.ru 
SPIN-код: 2227-4176 

МГТУ им. Н.Э. Баумана, Москва, Российская Федерация 

Аннотация Ключевые слова 
Рассмотрено применение обработки волоконным 
лазером для маркировки полиметилметакрилата 
(ПММА). Выявлена принципиальная возможность 
получения выступающих над поверхностью матери-
ала изображений с достаточной контрастностью 
при воздействии на образец излучением, для которо-
го органическое стекло (ПММА) является прозрач-
ным. Для проведения экспериментов использовался 
волоконный лазер с длинной волны излучения 1,06 мкм, 
оснащенный сканирующей оптической системой. Для 
изучения процесса формирования выступающего над 
поверхностью изображения варьировались такие 
параметры, как средняя мощность, скорость марки-
ровки, частота следования импульсов и интервал 
заливки. Исследовано влияние каждого из параметров 
на высоту получаемого валика. 

Лазерная маркировка, лазерная 
обработка полиметилметакри-
лата (ПММА), маркировка про-
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Введение. Маркировка является перспективным направлением развития в обла-
сти лазерных технологий благодаря ее востребованности практически везде [1].  
В настоящее время наименее исследованным является процесс лазерной марки-
ровки диэлектриков. К ним относятся стеклянные материалы, полимеры, драго-
ценные камни и т. п. Одним из таких материалов является полиметилметакрилат 
(ПММА). Благодаря своим свойствам органическое стекло (ПММА) находит ши-
рокое применение в таких областях, как приборостроение (для изготовления 
корпусов, диэлектрических деталей), для создания сувениров и рекламной про-
дукции, а также на транспорте, в строительстве и архитектуре [25]. 

В настоящее время наиболее распространенным методом маркировки орг-
стекла является удаление материала с поверхности излучением СО2-лазера и об-
разованием лунки цветом, отличающимся от основного материала [6]. Простота 
данного метода обусловлена тем, что органическое стекло непрозрачно для дли-
ны волны  10,6  мкм. На данном этапе развития лазерной техники набирают 
популярность волоконные иттербиевые лазеры, излучающие в ближнем  
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ИК-диапазоне с длиной волны 
 1,06  мкм, для которой ПММА явля-
ется прозрачным. При этом полимер  
обладает конечной оптической прочно-
стью [7, 8], т. е. при достижении опреде-
ленной плотности мощности или коли-
чества воздействий происходит разруше-
ние материала и образование контраст-
ного изображения. Интерес представляет 
также локальное увеличение объема ма-
териала за счет появления пузырьков в 
следствии термодеструкции полимера  
[9, 10]. Таким образом, имеется принци-
пиальная возможность маркировки 
ПММА излучением волоконного иттер-
биевого лазера. 

Объекты и методы исследования. 
Обработку образцов проводили на промышленной установке HTF MARK 20 
(рис. 1), характеристики которой приведены ниже. 

Основные технические характеристики HTF MARK 20 

Длина волны, нм  ............................................................................................................... 10601085 
Энергия в импульсе, мДж  ................................................................................................  до 1 мДж 
Частота повторения импульсов, кГц  ...................................................................................  2080 
Скорость маркировки, мм/с  ............................................................................................  1005000 
Диаметр пятна в фокусе, мкм  ......................................................................................................  30 
Точность позиционирования, мкм  ..............................................................................................  5 
Средняя мощность, Вт  ...............................................................................................................  220 

 
Управление установкой осуществляли с помощью программы Marking studio. 

В качестве объекта исследований использовали прозрачную пластинку ПММА. 
Формирование выпуклого изображения. В ходе экспериментов выявлен 

небольшой диапазон режимов, при котором начинается формирование изоб-
ражения, выступающего относительно основного материала. Эти режимы ха-
рактеризуются малой интенсивностью (при которой не происходит поглощения 
за один проход) и коэффициентом перекрытия в перпендикулярном линиям 
заливки направлению близким к единице. В результате в материале образуются 
пузырьки (рис. 2), которые поднимают материал над поверхностью, а также со-
здают контрастность. 

Отметим, что при увеличении шага в направлении, перпендикулярном лини-
ям заливки, число проходов излучения по одному и тому же месту уменьшается, 
поэтому вспучивания не возникает. Следует ожидать, что и при достаточном 
уменьшении плотности мощности вспучивания не произойдет. При превышении 
определенного значения погонной энергии материал плавится и горит. 

 
Рис. 1. Внешний вид установки  

HTF MARK 20 
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Рис. 2. Валик на пластинке толщиной 2 мм: 
а — вид сверху, увеличение 50; б — вид разлома 

В ходе экспериментов было изучено влияние параметров лазерной маркиров-
ки на высоту изображения относительно основного материала. Наиболее важными 
параметрами, от которых зависит формирование объемной структуры, являются 
средняя мощность, скорость маркировки, частота следования импульсов, интервал 
заливки и положение фокуса относительно обрабатываемой поверхности.  

Влияние средней мощности на высоту валика. Как показано на рис. 3, с 
увеличением мощности увеличивается высота получаемого валика, но при 
дальнейшем повышении мощности начинается интенсивное плавление матери-
ала за пределами воздействия лазерного луча, процесс локального вспенивания 
нарушается, возможно начало горения. 

 

 
Рис. 3. Влияние средней мощности на высоту валика 

Влияние скорости маркировки на высоту валика. На рис. 4 видно, что с 
увеличением скорости маркировки происходит уменьшение высоты получаемо-
го валика. Это связано с меньшим количеством вводимой энергии вследствие 
изменения коэффициента перекрытия в направлении следования сканирова-
ния. Однако стоит подчеркнуть, что в результате увеличения скорости умень-
шается время между двумя соседними линиями заливки, что также сказывается 
на параметрах получаемого валика.  

Влияние частоты следования импульсов на высоту валика. На рис. 5 про-
демонстрировано, что с увеличением частоты следования импульсов высота 
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полученного валика увеличивается. Это, вероятно, связано с изменением коэф-
фициента перекрытия, что ведет к увеличению количества поглощаемой энер-
гии. Отметим, что скорость маркировки при этом остается неизменной, вслед-
ствие чего время между соседними линиями заливки остается постоянным. 

 

 
Рис. 4. Влияние скорости маркировки на высоту валика 

 

 
Рис. 5. Влияние частоты следования импульсов на высоту валиков 

Влияние интервала заливки на высоту валика. Как видно на рис. 6, при уве-
личении интервала заливки высота валика уменьшается вследствие уменьшения 
коэффициента перекрытия в направлении, перпендикулярном линиям заливки. 
При определенном шаге заливки (более 0,02 мм) валик не формируется. 

 

 
Рис. 6. Влияние интервала заливки на высоту валиков 



Формирование объемных изображений на полиметилметакрилате под воздействием … 

Политехнический молодежный журнал. 2019. № 05 5 

Выводы. В ходе исследования выполнена маркировка прозрачного ПММА. 
Получено контрастное изображение, выступающее над поверхностью основно-
го материала. Изучено влияние на высоту получаемого валика основных пара-
метров лазерной маркировки, таких как средняя мощность, скорость маркиров-
ки, частота следования импульсов и интервала заливки. 
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Abstract Keywords 
This article reviews the use of fiber laser processing for the 
labeling of polymethyl methacrylate (PMMA). The possi-
bility is revealed of obtaining images protruding above the 
surface of the material with sufficient contrast by laser 
impact for which organic glass (PMMA) is transparent. 
For experiments, a fiber laser was used with a wavelength 
of 1.06 μm, equipped with a scanning optical system. To 
study the process of forming a protruding image above the 
surface, the following parameters were varied: average 
power, marking speed, pulse repetition rate, and fill inter-
val. The influence is studied of each of the parameters on 
the height of the resulting roller. 
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